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SST-09.00 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihtiécznej (SST) s wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z ustawieniem betonowego obezechodnikowego zwranych z wykonaniem robét
wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”, p..1.1

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggewna¢, ze podstawowe wymaganieedy spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wyni@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bietoej.

1.3 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zmanych z  ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego przy wykonywaniu zadania wymienianag. 1.1.

14 Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigezaj jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kikagji.

Okreslenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z defiracpi
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowykonanych prac oraz za zgodt@ Projektem budowlano —
wykonawczym SpecyfikagjTechniczg i poleceniami layniera Kontraktu. Wprowadzenie jakichkolwiek cgbén
od tych dokumentéw wymaga akceptacji zdrapcego realizagjumowy

Ogolne wymagania dotygze wykonania robot podano w Specyfikacji Technigzi®l 00.00.
-~Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Ogdblne wymagania dotygze materiatébw podano w Specyfikacji Technicznej @I00. ,Wymagania
Ogodlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymas

e obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-8076775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
e cementwg PN-B-19701,
e piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrz#a- chodnikowe ¢ wymagania techniczne

W dokumentacji projektowej prajp zastosowanie obrzg o wymiarach 8x30 cm | gatunku, bez cleeia
diugaici elementéw.

2.3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obgzgpodano w tablicy 2.

Rewitalizacja jeziora Cmetowo w m. Brze$¢ Kujawski 3



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-09.00 Betonowe obrzeza chodnikowe

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiar Gatunek 1 Gatunek 2
L 18 +12

b,h +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obie

Powierzchnie obrzgy powinny by. bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny Byéwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrvigdzi elementéw nie powinny przekraé¢asartasci podanych w
tablicy 3
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia dlyrze

Dopuszczalna wielkéé

Rodzaj wad i uszkodzé wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklestosé lub wypukic¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia|Ograniczajcych powierzchnie

. . . . niedopuszczalne
krawedzi i naray gobrne gcieralne)

Ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
diugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm. max 6 10

2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage wedtug
rodzajow i gatunkdw. Betonowe obzze chodnikowe naly uklad&€ z zastosowaniem podkiladek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokéé
obrzera.

2.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250, klasy B 15 i B 30.

2.6. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglawymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113. Piasek na podsypkementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250.

2.7. Materialy na op6r (podparcie obrzea)

Do wykonania oparcia pod obezenaley stosowa beton klasy C 12/15 wedtug PN-EN 206-1:2003 (PN-B-
06250) ktorego sktadniki powinny odpowigdaymaganiom punktu 2.6,

3. SPRZET
3.1. Ogolne warunki stosowania sprtu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wygaaia Ogdéine”
pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania robét
Roboty wykonuije sirecznie przy zastosowaniu drobnego sfarjpomocniczego.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wagania Ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaiéci projektowane;.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusizkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w w Spkaegfi Technicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogolne”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogdélne

Ogolne wymagania wykonania robo6t podano w Specgfikeechnicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogoéine”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (faweg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)
Podiaze pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty.

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naly ustawid na wykonanym podia w miejscu i zewiattem (odlegtécia
gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunugireojektowe;.
Zewretrzna $ciana obrzea powinna b§ obsypana piaskiemywirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypetni je piaskiem lub zapraywcementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem haleczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie
na peha gichbokas¢.

5.5. Oparcie betonowe

Oparcie betonowe zwykie w gruntach spoistych wykersi bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

Oparcie betonowe z oporem wykonuje wi szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien b§ wyrownywany warstwami. Betonowanie oparcia pgplewykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym natestosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag
zalewowy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogdblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt.6 .

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obtgechodnikowych i przedstawinvyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akcejptac

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogfizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewysktpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugéci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki, z
doktadndcig do 1 mm. zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw mal@rzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulirtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedgtow prostych w
narazach elementéw wykonuje ¢siprzez przylgenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatlow powinny obejmbwazystkie wiéciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w p. 2.

6.3. Badania w czasie robot.
W czasie robét naly sprawdzé& wykonanie ustawienia betonowego obezechodnikowego - zgodnie z
wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych odchylémiac
* linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diugii obrzea,
* niwelety gérnej ptaszczyzny obeze ktdére mae wynost :+ 1 cm na kade 100 m diugii obrzea,
* wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktowinmo wykazywd catkowite wypetnienie badanej spoiny

na peha gichbokas¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotygee obmiaru robét podano w Specyfikacji TechnicZ8€j00.00 ,Wymagania
Ogodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg jest m (metr) ustawionego betonowego okazghodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze odbioru robot podano w Specyfikacji Technicz&&j 00.00. ,Wymagania

Ogodlne” pkt 8.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

— wykonana fawa (lub oparcie),

— wykonana podsypka.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumendapjojektovg SST i wymaganiami Inspektora Nadzorueje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. ,WAgania
Ogodlne”. pkt 9.
Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta pod tagy

— ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy (oparcia),
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10.

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

©CENoOTR~WNE

11.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaipiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowyctzZwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzcnogowych.

PN-B-11113 Piasek

PN-EN-197-1;2002 Cement &£ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwed dotyczce cementéw
powszechnegozytku.

. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-S076775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlemEnty nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnsprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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